实验指导书

	实验编号
	412401078001
	实验项目名称
	陶艺成型技法

	实验学时
	24
	项目类型
	验证性
	实验类别
	选修

	面向专业
	美术学
	面向课程
	陶艺

	实验目的以及要求
	掌握陶艺成型的基本技法，通过实验了解陶艺综合成型的基本流程，并将其应用于陶塑造型创作中。

	方法原理
	使用陶艺成型的基本技巧（包括拉坯成型、泥板成型、盘条成型、捏塑成型）用陶泥制作出陶艺作品。



	主要仪器设备材料
	陶泥

拉胚机

陶艺工具


泥板机

	操作步骤
	拉坯成型：
使用羊头揉泥法将你揉至适合在制作的程度。
拉胚机上放置泥团。
启动拉胚机用手将泥团的圆心对准拉胚机的圆心。
双手内外用力拉成空心圆柱形。
使用陶艺工具调整器型变化。
使用起胚线将器型从底部割断，取出放在托盘上。
将作品放置于干燥通风的地方使其表面水分蒸发达到硬化。
泥板成型：

使用羊头揉泥法将你揉至适合在制作的程度。

使用泥板机压制泥板厚度在2CM以内。
将泥片按图纸切片，并将边缘45度切割。
用泥浆将泥片粘合成型。
在泥片结合部位用泥条粘牢。
使用陶瓷工具将外部进行整理。
将作品放置于干燥通风的地方使其表面水分蒸发达到硬化。
盘条成型：

使用羊头揉泥法将你揉至适合在制作的程度。

手杆泥片，切成造型底部形态。

手搓泥条，可搓成圆条、扁条、方条。

用锯齿工具将泥条边缘刮成锯齿状。

用泥浆粘接泥条进行盘筑。

盘筑成型后用泥浆将内部进行加固。
将作品放置于干燥通风的地方使其表面水分蒸发达到硬化。
捏塑成型：

使用羊头揉泥法将你揉至适合在制作的程度。

用陶泥制作大致造型形态。
将大致的造型形态切开，使用工具将内部掏空。
用泥浆重行粘合造型。
使用陶艺工具进行造型的细致刻画将作品的比例关系塑造成型。
使用陶艺工具成型的作品进行修整，使作品表面光滑或者制造肌理。
将作品放置于干燥通风的地方使其表面水分蒸发达到硬化。
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